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バイオマス 草木資源 

紙・パルプ 

セルロース 

CMC-Na 透明な粘凋水溶液 

（ナトリウム塩型 

カルボキシメチルセルロース）  

CMC-H と 

炭酸水素塩群との混合物 

貯蔵性に優れた湿潤顆粒製品 

ＣＭＣＡ２５湿潤顆粒製品 

炭酸水素アンモニウム塩混合組成物 

＝非可逆的接着剤 

界面活性剤、分散剤、増粘剤 

CMC-H 析出物 

酸型カルボキシメチルセルロ

ース⇒脱水：（湿潤顆粒状態） 

１～１０％硫酸酸性水に投入 

１．ﾓﾉｸﾛﾙ酢酸塩に浸漬処理 

２．pH 調整でエーテル化 

透明な粘凋水溶液 

既存のＣＭＣ 

乾燥粉末製品 

添加第三成分 

多価アルコールｸﾞﾘｾﾘﾝ、

油脂、アルキッド樹脂 

ポリエステル樹脂 

添加第四成分 

顔料等の機能粒子 

炭素粒子、ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ 

０．００１～１０％粘凋水溶液 

粘度測定、チキソ性の測定評価 

炭素繊維布に塗布（糸の表面処理） 

 空気電池の正極として電池機能を評価 

ミクロン、ナノサイズ； 

印刷・インキ、表面処理 

  

ミリサイズ； 

一般塗装・塗料 

 

http://www.fineclay.co.jp/

